Additiv-Leistungsvergleich der VW Normen mit Mercedes-Benz Normen 229.3/5/51
Bei den Freigaben auf den Kanistern ist zubeachten, welches Jahr angegeben wird.
Erfolgt keine Angabe kdnnte es sein, das es sich um veraltete Angaben, bzw. lberlagerte Ware handelt.
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Additivpakete von 0 bis 10 Werte gerundet E E E E E E E E % % % % E E = = = 2 2 2 2 & % %
HTHS Viskositat 150°C 3,5 mPas > > >= > < <> > > > > <. < > > > > > > > > > 3,5
Soot thickening RuB Eindickung 2 2 6 2 6 4 4 6 2 6 6 4 4 6 8 1010 4 4 6 8 0 0 8"
Wear Verschlei3 2 2 4 4 4 10 7 10 4 6 7 9 1010 6 8 8 4 4 4 5 3 3 7
Sludge Schlamm 6 6 9 6 9 4 6 9 6 6 9 6 6 9 6 1010 3 3 4 4 1 1 10
Piston deposit Kolbensauberkeit 2 2 6 5 7 101010 4 7 7 101010 7 8 8 4 7 7 7 1 3 6
Oxidative Thickening Oxidative Eindickung 3 3 5 10 10 10 1010 O 5 10 5 5 10101010 0 0 5 5 5 7 10
Fuel Economy Kraftstoffsparend O 0o 0o o o 0O0O50 0 0 555 35 5 00030 0 10
Aftertreatment copmatibility Ausp. Partikelaussto3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0O 0 0O 8 0 0O 6 0O OO 6 0 0O O
RevTech MTP Synth 20W50 4T mit Walzlager API SL/CI-4
* Bore-Polish Spiegelflachenausbildung
** Corrosion
Im Kettenspanner wirkt meist ein hydraulischer Zylinder, dort wird Volumen unter Druck Uber ein Rlckschlagventil im Zulauf eingespannt.
Das heiBt bei Kaltstart wird der Spanner mit héchstem Druck vorgespannt, um dann bei Erwarmung nochmals nachzulegen
Deshalb im Winter nur zuldssige SAE Motordle gemaB Freigabe fahren NN
Afterttreatmend compatibility. AbgaspartikelausstoB wird auch durch verbesserte Filtervliese in Luft-, Kraftstoff-, und Olfilter beeinfluBt/reduziert.
Wer beim TUV Probleme hat sollte daran denken.
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